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SACHVERHALT UND ANTRAGE

September 1980 eingegangene und am 1. April 1981
nmeldung 80105385.1 mit

Die am 9.
verdffentlichte europdische Patenta
der -Vertffentlichungsnummer 0025937, fir welche die Prioritid
der deutschen Voranmeldung vom 22. September 1879 in Anspruc
;enommen wird, wurde durch die Entscheidung der Priifungsabte
iung 012 des Européischeﬁ Patentamts vom 28. Januar 1982 auf
der Grundlage der urspriinglichen & Patentanspriiche zuriickge-
wiesen.

Die Zuriickweisung w1rd mit mangelnder Einheitlichkeit der Er-
findung begrindet. Nach Auffassung der Pateﬁtabteilang enthie
{(Anspruch 1), Herstell

ten zwar die auf Copolykarbonate deren

(Anspriche 2 und 3} sowie auf Gemische mit solchen Copolykar
bonaten {Anspriiche 5 und 6} gerichteten Patentanspriiche eine
einzige erfinderische Idee, jedoch basiere der Bis-halogen—
kohlens&ureester betreffende Anspruch 4 auf einer zweiten er-
finderischen Idee. Wenngleich alternativ in den Bis-halogen-—
kohlensdureestern nach Anspruch 4 und deren Verwendung in den
Polykondensationsverfahren nach den Anspriichen 2 und 3 eine
einzige erfinderische Idee gesehen werden kdnne, so seien doc
die Gegenstindé der Anspriiche 1, 5 und 6 durch eine zweite er
finderische Idee miteinander verbunden, so daB fiir die Anmel-
dung insgesémt der Einwand der Nichteinheitlichkeit nach Arti
kel 82 EPU zu erheben sei. dasB

ung der Bis-halogenkohlensdureester die Ausf

Das Argument der Anmelderin,
ohne die Offenbar

_barkeit der Erfindung nicht gegeben séi, betreffe die Offenba

der Erfindung, nicht jedoch die Frage der Einheitlichkeit.

Am 1. M&drz 1982 hat die Beschwerdefiithrerin mit Schreiben vom
24.

im wesentlichen wie folgt begriindet:

Februar 1982 Beschwerde eingelegt und diese gleichzeitig
Weder die Praktikabilita
des Recherche- und Priifungsverfahrens, noch der Gesetzestext
und die einschl&gigen Richtlinien spréchen gegen die Einheit-

lichkeit einer Erfindung, die neue Produkte mit wertvollen



anvendungstechnischen Eigenschaften sowie Verfahren zu deren

Herstellung einerseits und neue Verprodukie, die bei deren Her- "1l Hochmolekular th
. R - - €, thermoplastisge . .
stellung Anwendung f&nden,andererseits enthielten. matische ¢ he, heterocyclisch-aro-
che Copolycarbonate, die

Es sei anerkannte Rechtsmeinung, daB ein chemisches Verfzhren 2) a5 50 M
. - . - i sche . © Mol%, bezogen zuf Gesamtmen
durch Ausgangsstoffe, Verfahrensweise und Endstcife gekennzei~ truk ] i chons ot ers , oors
Struktureinheiten inm Polycarbonatmolekl c
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struktureinheiten der r

e
chnet sei. Damit gehdrten die Ausgangsstoife notwendigerweise
Formel) IV

zur Erfindung, unabhingig, ob diese neu oder bekannt seien.
Seien die Ausgangsstoffe neu, so kénne auf diese zus&tzlich ein > ~0-2a-0-¢
. "

z
Anspruch gerichtet werden, weil diese durch die Weiterverarbei-
tung zu den Endprodukten im Sinne vor Artikel 82 EPU zu einer

einzigen Erfindung verbunden seien. peen m 0 A - o “
| | ~ €le Reste der elngesetzten

Diphenole sind, ung

Die Beschwerdefiihrerin hat am 2%. April 3982 neue Patentan-

b) 5 - 50 Mols,

" spriche iberreicht. Sie beantragt, die ancefochiene Entschei- bezogen auf Gesamtmence anp Carbonet
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dung aufzutheben und das nachgesuchte Paten: zu erteilen. Die struktureinheiten im Polycarboratmolekii] Carbonas
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geltenden Patentanspriiche lauten: . Struktureinheiten aus Hexahydro-furo-(3,2-b)-¢
. ro-f - ~b)~furan
3.6fdlolen gemiéf Formel I ' ’
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Diole éar Formel II in Form ihrer Bishealocen-
kohlensZureesster mit 30 - 25 Mol-%, bezocern auf
Gesamtmolmence aus Diphenoien uné Bishzlocenkohlen-—
sivreestern der Diole II, an Diphenclen, cegebenenfzalls
in Gegenwart von Kettenabbrechern und gegsbenenfalls

unter Mitverwendung von Phoscen oder CO,.2 hei

. Temperaturen zwischen etwa 0°C.uné Bo°C nach dem

Phasencrenzflé&chenverfahren umsetzt.

Verfahren zur Herstellung der Copolycarbenate des
2nspruchs 1, dadurch gekennzeichnet, daB man 5

bis 50 Mol-%, bezogen auf Gesamimclmenge aus Di-~

phenoclen und Bishalogenkohlensiureestern der Diole ITI,
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Diole der Formel II in Form ihrer Bishalogenkohlen-
siureester mit 50 - 95 Mol-%, bezogen auf Gesamt-—
molmenge aus Diphenolen und Bishalogenkohlens&uvre-
estern der Diole II, an.Dipheanen, gecgebenenfalls
in Gegenwart von Kettenabbrechern und cegebenenfalls
unter Mitverwendung von Phosgen oder COBr2 bei

Temperaturen zwischen etwa ~10° und + 120° in

" homogener L®sung unter Zusatz von mindestens

dguivalenten Mengen an terti&ren organischen Basén

umsetzt.
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4.

BishalogenkohlensZureester von Hexzhydro-furo-(3.2-b}-

furan-3.6-ciolen der Formel V,
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worin R Cl oder Br ist.

Abmlschungen aus Copolycarbonaten des Anspruchs 1 mit

‘anderen ihe*mopTasten

Abmischungen aus Copolycarbonaten des Anspruchs 1 mit
anderen Polycarbonaten.®



1.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und

Regel 64 EPU; sie ist daher zulé&ssig.

Die geltende Anspruchsfassung ist in formeller Hinsicht nicht

zu beanstanden, weil sie in den urspriinglichen Unterlagen ihre
ausreichende Stiitze findet (vgl. Anspriiche 1 bis 6 in Verbindung
mit Seite 1 Absatz i, Seite 3 Absatz 2, Seite 5 Absatz 2, Sei-
te 8 Bbsatz 3 und Seite 12 Zeile 23 bis Seite 13 zeile 1).

Die Priifungsabteilung hat in ihrer Entscheidung die Zusammenge-
horigkeit der Zwischenprodukte und deren Verwendung in Polyken—
densationsverfehren anerkarnt (Anspriche 2 bis 4); sie hat da-
her offensichtlich Regel 30 &, die der Auslegung von Artikel 82
EPU dient, so aufgefaBt, daB unter "Verwendung eines Erzeugnis-—
ses” auch dessen Weiterverarbeitung auf chemischem Wege zu ver—
stehen ist. Diese Auslegung ist nicht zu beanstanden. Sie hat
alternativ auch die Endprodukte einschlieB8lich deren Abmischun-
gen und die zu diesen Endprodukten fiéhrenden chemischen Eerstel-
lungsverfahren zutreffend als einheitlich beurteilt (Anspriche
1t bis 3, 5 und 6). Sie hat jedoch diese beiden Gruppen von Ge-
genstdnden als separate Erfindungen angesehen. Dieser Beurtei-~

lung kann sich.die Kammer nicht anschlieBen.

artikel 82 EPU, auf den sich die Priifungsabteilung bei ihrer
Zurlickweisung beruft, bestimmt, daB eine europdische Patentan-—
meldung nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfin-

dungen enthzlten darf, die untereinander in der Weise vérbun-

den sind, daB sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee
i
verwirklichen. Die zuletzt genannte Voraussetzung ist hier er-

huiiintaiiin,
fiillt. Die Zwischenprodukte nach Anspruch 4 werden nicht um

ihrer selbst willen, sondern im Hinblick auf ihre Eigenschaft

FhOREL AR Yoo
bereitgestellt, wertvolle neve Endprodukte nach Anspruch 1 bzw.
oo OesE EEE R

R
deren Gemische nach den Anspriichen 5 und 6 mittels der Verfah-

’rensweise nach den Anspriichen 2 und 3 zu liefern. Die Tatsache,
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daB die Zwischenprodukte notwendige Reaktionskomponenten zur

Bereitung der Endprodukte darstellen, beriihrt nicht nur - wie

die Prifungsstelle meint - die Ausflhrbarkeit der Erfindung,
febaliilalhaiolia-/

sie schafft vielmehr auch die Grundlage fir die Beurieilung

der Einheitlichkeit der komplexen Zwischenprodukt-Enépro-

duxt-Erfindung. Nach Uberzeugung der Kammer darf die Zweckbe-—

stimmung der neuen Zwischenprodukte als Einbaukomponente fir

Polykarbonate fiir die Bewertung des Einheitlichkeitskriteriums
——— e — e ———

nicht auBer Betracht bleiben. Die Zwischenprodukte und deren
chemische Weiterverarbeitung zu den Endprodukten sowie die End-
produkte selbst nebst deren Abmischungen sind keine hetercgener
Gegenst&nde, sondern stehen miteinander in technologischem Zu-
samrenhang und sind durch die Zielsetzung auf die Endprodukte

zu einem einzigen Cesamtkonzept zusammengeschlossen. Dies recht

- fertigt die gemeinsame Behandlung ihrer Teilkonzepte im Rahmen

einer europdischen Patentanmeldung.

.Der Umstand, da8 im vorliegenden Fall die Verbindungen nach

Aanspruch 4 in der Tat RAusgangsstoffe fiir die Verfahrensweise
nach den Ansprilichen 2 und 3 darstellen, #ndert nichts an deren
paténtrechtlichen Beurteilung.als "Zwischenprodukte". Sie

sind ihrerseits Erzeugnisse eines in der Patentanmeldung offen-
barten Herstellungsverfahrens (vgl. die Beschreibung Seite 13°
ab Zeile 9 bis.Seite 14 Zeile 7 und die Beispiele 1 und 2}. Es
kommt dabei nicht darauf an, ob diese Vorstufe eigens bean-—

sprucht oder - wie hier - nicht beansprucht ist.

Die MOglichkeit, daB in einer europZischen Patentanmeldung

Zwischen~ und Endprodukte sowie die Herstellung der Endprodukte

" nebeneinander beansprucht werden k®nnen, ist zwar in der zur

Auslegung von Artikel 82 EPU bestimmten Regel 30 nicht aus-
dricklich vorgesehen{ jedoch handelt es sich bei den unter a,
b und c¢ aufgefiihrten Fallgestaltungen um keine erschdpfende
Aufzihlung von Beispielen einheitlicher Erfindungen, wie die

Formulierung “"insbesondere"™ (in particular, notamment) zeigt.
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Nach alledem tragen die Zurilickweisungsgriinde die angefochtene
Entscheidung nicht.

Indes ist die Erteilung des nachgesuchten
Patents derzeit nicht mdglich, weil bisher weder eine voll-

st&ndige Recherche durchgefithrt (vgl. den Recherchenbericht},

noch eine Bewertung der Zwischenprodukte auf die Patentierungs-—
voraussetzungen hin erstinstanzlich vorgenommen wurde.

aus diesen Grinden wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prﬁfhngsabteilung 012 Ges Europ&ischen Pa-
tentamts vom 28.

Januar 1982 wird aufgehoben.

Die Sache wird an die Vorinstanz zur weiteren Sachpriifung auf

der Grundlage der unter III zitierten Patentanspriliche zurick-
verwiesen.

Der Geschdftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:






